MUanyagkémia

2003/2004 Kecskeméti Féiskola GAMF Kar



/

Kialakulas

XIX. szazad

termeészetes polimerek atalakitasa
®* Thomas Hancock 1820. NR masztikalas

® Charles Goodyear 1839. vulkanizacio
® Hyatt 1870. Celluloid
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XX. szazad

szintetikus polimerek
®* Leo Baekeland 1910. fenol-aldehid

* 1931 PMMA, 1930 PS, PVC, 1938 PA-6,6, 1943
PTFE, PUR, 1948 ABS, 1954 PP, 1956 POM, 1957
PC, 1962 PI, 1965 PPO 1970 PBT, 1982 PEEK,
1984 LCP
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Definiciok

polimer
ismetlédési egysegbdl alléo makromolekula

monomer

amibol a polimer allitjuk el6
polimerizacio

polimer kepz6dési reakcidja
muUanyag — O0sszetett anyag

polimer
adalékanyag

N
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Makromolekulak szerkezete

N

linearis elagazott térhalos
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Csoportositas

hohatassal szembeni viselkedés
hore lagyulo
hore keményedo

kémiai szerkezet
homopolimer
® egy ismetlodesi egyseg
kopolimer
® legalabb két ismétlodesi egység
® random
® blokk

N
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Molekulatomeg

kulonbozd molekulaméret Zn M
1 1

atlagos molekulatomeg M, =
molekulatdmeg eloszlas 2.,
polimerizacios fok
iIsmetlodeési egységek szama — atlag
polidiszperzitas

N
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Nevezéktan

IUPAC

polimetilén, poli(1metil-etilén)
trivialis (monomer bazisu)

polietilen, polipropilén
roviditések

PE, PP

N
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Polimerizacios reakciok

exoterm reakcio
egyensulyi
plafon hémeérseklet
depolimerizacio
csoportositas
lépcsOs polimerizacio
addicios (lanc) polimerizacio

AG = AH - TAS

N
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Lépcsos polimerizacio
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Lépcsos polimerizacio
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Lépcsos polimerizacio jellemzoi

funkcids csoport

monomer elfogy

viszonylag lassu reakcio
barhol megallithato

polimer csak a reakcio vegen

N _/
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Lancpolimerizacio jellemzoje

aktiv centrum

fokozatos novekedé

., C o0 Oo
gyors reakcio 060 5,0%
monomer marad ooO 0 OO 0, © -
O o O o O o

N

2003/2004 Kecskeméti Foiskola GAMF Kar



é N

Monomerek

homobifunkcios

COOH COO—CH,—CHyw
Q- g — O
HOOC OH OH wwnQOC

heterobifunkcios

(lin—CHz—CHz—CHz—(lin ——> ww(CH,—CHy—CHy,—CHy—CHy,—CONH mww
NH» COOH
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Molekulatomeget meghatarozo

\

N

tényezok
atalakulasifok 7
(Carothers) B
1 -
Xn = 1— ///
— /

p (,,_-—/’T/
funkcids csoprtok
aranya

1 + r \’DI 0,999
X, = o1 T
1 +T1— 2I’p 10 p— 2 '\p=0997
LT L
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Polifunkcios monomerek

N

atlagos funkcionalitas ] >

terhaldos szerkezet p=2=
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N

Egyensulyi reakciok
poliészterek K (p-c,) p’
poliamidok B (co -p- 00)2 (1 —P)2
viz eltavolitasa
K-c,
Ol )
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Mellékreakciok

gyuriképzodes
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Molekulatomeg-eloszas

adott meret kepzodeési valoszinlségenek
meghatarozasa

polidiszperzitas lepcsos
polimerizacioban
X
—=1+p =2
X

n
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Léepcsos polimerizacio

kinetikaja
eszterezés
autokatalizis
wwwCOOH + HOOCammw ——» Wﬁ@_OH n Wﬁ_@
OH 9) 1

savkatalizalt

savkatalizis

polimerizaciés fok

® proton donor

autokatalizalt
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