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Kinetika

sebesség A LS

aktivalasi energia

E=130-170 kd/mol E — E; +E_-— E,
(35-45) 2 2
Monomer E (kJ/mol) | E_(kJ/mol)

vinil-acetat 26 13
metil-metakrilat 20 5
metil-akrilat 31 8
sztirol 30 21
\_ vinil-klorid 15 18
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