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B csoport

1. Vázlatosan mutassa be a Vickers féle keménységvizsgálat elvét! Ismertesse a vizsgálat paraméterek megválasztási módját, a keménység kiértékelõ összefüggését, mert a keménység jelölését! Jellemezze e keménységmérési módszert az elõnyeivel és hátrányaival! 

2. Ismertesse az Rp 0,2 egyezményes rugalmassági határ vizsgálatát és kiértékelését!

3. Ismertesse a Locati féle gyors fárasztás menetét és kiértékelését.

4. Rajzolja fel az általános kúszási diagramot és adja meg, hogy mely pontokban milyen folyamat megy végbe.

5. Hasonlítsa össze a visszhang és az átbocsátás elvére épülõ ultrahang vizsgálati módokat! Vázlatosan mutassa be a hegesztési varratok ultrahangvizsgálatát!

6. Röntgensugárzás előállítása, a hibakimutatás elve, paraméterei, expozíciós idő.


