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C csoport

1. Vázlatosan mutassa be a Vickers féle keménységvizsgálat elvét! Ismertesse a vizsgálat paraméterek megválasztási módját, a keménység kiértékelõ összefüggését, mert a keménység jelölését! Jellemezze e keménységmérési módszert az elõnyeivel és hátrányaival! 

2. Diagramon mutassa be a szakító vizsgálat eredményeit befolyásoló tényezők befolyását.

3. Ismertesse a kúszásméretezésnél a megengedhető feszültség kijelölését.

4. Ismertesse a mesterséges öregségvizsgálatokat. Az egyes előkészítő műveleteknél indokolja annak elvét!

5. Definiálja a tiszta lengő igénybevételi kifáradási határt. Mutassa be a meghatározásához szolgáló vizsgálatokat és kiértékelését.

6. Vázlatosan mutassa be a hegesztési varratok radiológiai vizsgálatának elvét, berendezési vázlatát rajzolja fel.


