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1. D csoport

1. Vázlatosan mutassa be a HRC féle keménységvizsgálat elvét! Ismertesse a vizsgálat paraméterek megválasztási módját, a keménység kiértékelõ összefüggését, mert a keménység jelölését! Jellemezze e keménységmérési módszert az elõnyeivel és hátrányaival!

2. Ismertesse az Rp 0,2 egyezményes rugalmassági határ vizsgálatát és kiértékelését!

3. Ismert az erõmû berendezésével felhasználni kívánt anyag 105 áras húzás vizsgálati mérõszámainak hõmérsékletfüggésére. Tü=500 oC üzemi hõmérsékletre, n=1,5 biztonsági tényezõre és tü=105 üzemmódjára adja meg a megengedhetõ feszültségi értéket! Indokolja válaszát!

4. 

5. Ismertesse az átmeneti hõmérséklet meghatározásának módját!

6. Ismertesse a Locati féle gyors fárasztás menetét és kiértékelését.

7. Hasonlítsa össze a visszhang és az átbocsátás elvére épülõ ultrahang vizsgálati módokat! Vázlatosan mutassa be a hegesztési varratok ultrahangvizsgálatát!
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